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Väliaine
VäliaineDNAT-numero Lämpötila Materiaali
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Suuret vesijohtojärjestelmät

Lämmitysvesi

Kuumavesi, syöttövesi

Merivesi

Jäähdytysvesi, jäähdytysneste

Laipat
VäliaineDNAT-numero Lämpötila Materiaali

Hitsatut päät

Petrokemian tuotteet

Kuuma öljy
Korrosoivat nesteet

Energiakaasu max 4 bar

VäliaineDNAT-numero Lämpötila Materiaali

Kierteet/liittimet
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Valurauta(pg) = pallografiitti valurauta

Taulukko on suuntaa-antava. Materiaalinvalinnassa huomioitava myös  lämpötila ja painerajat. 
Muiden sovellusten tai käyttöolosuhteiden yhteydessä annamme mielellämme yksityskohtaisempia tietoja. 


